
Translations:Filtre à eau céramique/41/fr
Une �nition de surface minimale est nécessaire après le moulage, mais elle est effectuée pour garantir la solidité du rebord et l'uniformité de

la surface. Les �ltres sont étiquetés pour indiquer la date de pressage, le lot et le numéro du �ltre.
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