
Translations:Réparation de panneaux solaires - Vitre
brisée/68/fr

Les panneaux que nous avons récupérés montrent une performance assez faible par rapport aux valeurs nominales. Cela s’explique en

partie par la vitre brisée, mais aussi par la perte de performance du panneau lié à sa durée de vie (voir plus bas, bilan comparatif des

différentes méthodes de réétanchéi'cation).

L’impact de notre réparation sur la performance du panneau est quasiment nul (colonne F). En effet les paramètres mesurés ne montrent

pas de dégradation des performances entre avant et après réétanchéi'cation.
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