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Des matières organiques " combustibles ", telles que de la sciure de boissciure de bois ou des balles de riz mouluesballes de riz moulues, sont ajoutées au mélange d'argile.

Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite.

L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance

que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du ltre.

Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour

établir le débit et donc l'ef cacité des ltres.
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