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Les céramiques produites localement sont utilisées pour ltrer l'eau depuis des centaines d'années. L'eau est versée dans un pot ltrant en

céramique poreuse et est recueillie dans un autre récipient après être passée à travers le pot en céramique. Ce système permet également un

stockage sûr jusqu'à ce que l'eau soit utilisée. Les ltres en céramique sont généralement fabriqués à partir d'argile mélangée à un matériau

combustible comme de la sciure ou des balles de riz. De l'argent colloïdal est parfois ajouté au mélange d'argile avant la cuisson ou appliqué

sur le pot en céramique cuit. L'argent colloïdal est un antibactérien qui contribue à l'inactivation des agents pathogènes, tout en empêchant la

croissance des bactéries dans le ltre lui-même. 
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