
Translations:Fonctionnement, entretien et régénération deTranslations:Fonctionnement, entretien et régénération de
batteries au plomb/62/frbatteries au plomb/62/fr

Batterie non utilisée – AutodéchargeBatterie non utilisée – Autodécharge: Quand une batterie n’est pas utilisée, elle se décharge lentement. Ce phénomène dépend du type

de batterie et de la température.

Une batterie ouverte non utilisée doit rechargée tous les 4 moisrechargée tous les 4 mois à température ambiante (entre 10-25°C).

Une batterie ouverte non utilisée doit être maintenue chargée en permanenceen permanence par des température inférieure à 0°C.

Les batteries étanches pourront être laissées jusqu’à 6 à 8 mois sans recharge par température ambiante.

Quand un système contenant des batteries (camping car, voiture, etc) n’est pas utilisé pendant une longue période, débranchez lesdébranchez les

batteriesbatteries pour éviter les courants de fuites.
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